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Berechnung der Schwinddehnung nach EN
1992-1-1, Anhang B

Trocknungsschwinden εcd,∞

mit RH0 = 100 % | RH = 50 % (für Innenbereich im Betonbau)

mit αds1 = 4 | αds2 = 0,12 | fcmo = 10,0 N/mm2

bezogene Bauteildicke h0

für einseitige Trocknungsbedingung
(U … Anteil der der Trocknung ausgesetzten Querschnittsumfang)

kh - Koeffizient iteriert aus Tabelle 3.3

Grundwert der Trocknungsschwinddehnung

autogene Schwinddehnung εca,∞

gesamte Schwinddehnung εcs
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